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Laboratorio altamente qualificato autorizzato a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie
industrie dal Ministero dellUniversita’ della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Decreto 15 dicembre

1994)

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA
Autorizzazione: Ministero dellIndustria, del Commercio e dell Artigianato (D.M. 09 settembre 1997)

RAPPORTO DI PROVA N. 3234/2005

Luogo e data di emissione:
Committente:

Data della richiesta:
Oggetto della prova:

Luogo della prova:

Provenienza del campione:
Data della prova:
Denominazione del campione:

Descrizione dei provini:

Settimo di Pescantina, 29.06.2005

AZICHEM srl - Via G.Gentile, 16/a —

46044 GOITO (MN)

14.06.2005 -

Attestazione di conformita’ del prodotto

ELASTOCAP - A

Prodotto dalla ditta AZICHEM.

Verifica della conformita’ dello stesso ad essere utilizzato per

realizzare rivestimenti incapsulanti di tipo D, in conformita’ a

quanto previsto al punto 4 dell’appendice 1 del D.M.

20.08.1999.

ANALYSIS del Dott. Venturini Luigi srl — Via Bernardi, 13 —

Settimo di Pescantina (VR).

Committente

14.06.2005

ELASTOCAP - A, prodotto specifico per la realizzazione di

rivestimenti incapsulanti di tipo D (ausiliario) su manufatti in

cemento amianto

Su un supporto costituito da lastra piana in fibro-cemento

(con fibre di amianto), e’ stato applicato il prodotto secondo le

modalita’ riportate nella scheda tecnica:

- applicazione con pompa a bassa pressione di una mano di
prodotto su entrambi i lati del provino con un consumo di
prodotto di 210 g/mq di prodotto puro.







